
Microscopio ottico 
Foto Cu_5micron 



Fori 10ms_700mW_50x Fori 10ms_700mW_50x 

Fori 10ms_1200mW_50x Fori 10ms_1200mW_50x 

                  Upper surface                                                             down surface           



Fori 50ms_700mW_50x Fori 50ms_700mW_50x 

Fori 50ms_1200mW_50x Fori 50ms_1200mW_50x 

                  Upper surface                                                             down surface           



Fori 100ms_700mW_50x Fori 100ms_700mW_50x 

Fori 100ms_1200mW_50x Fori 100ms_1200mW_50x 

                  Upper surface                                                             down surface           



Fori Cu 20x20_50ms_500mW Fori Cu 20x20_50ms_500mW_50x 

Fori Cu 20x20_50ms_500mW_inf Fori Cu 20x20_50ms_500mW_inf_50x 

                  Upper surface   SERIE 20x20 FORI 

down surface SERIE 20x20 FORI           



SEM   Inclinazione = 0° 



700mW_50ms_serie1_10 700mW_50ms_serie1_11 

700mW_50ms_serie1_12 700mW_50ms_serie1_13 



1200mW_10ms_serie1_05 1200mW_10ms_serie1_06 

1200mW_10ms_serie1_07 1200mW_10ms_serie1_08 



1200mW_50ms_serie1_00 1200mW_50ms_serie1_01 

1200mW_50ms_serie1_02 1200mW_50ms_serie1_03 



1200mW_50ms_serie1_04 



SEM   Inclinazione = 15° 



700mW_50ms_serie1_06 700mW_50ms_serie1_07 

700mW_100ms_serie1_08 700mW_100ms_serie1_09 



1200mW_10ms_serie1_04 1200mW_10ms_serie1_05 

1200mW_50ms_serie1_02 1200mW_50ms_serie1_03 



Rame01 Rame_serie3_11 


